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Zertifikate

Eine Reihe von Giitezeichen bewerten
das Emissionsverhalten von Verlege-
werkstoffen, z. B. die allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung, der Blaue Engel
und EMICODE EC | Plus. Wahrend die
Anforderungen des EMICODE EC | und
des Blauen Engels auf einem vergleichbaren
Niveau sind, stellt der EMICODE EC | Plus
die strengsten Anforderungen an emis-
sionsarme Verlegewerkstoffe auf.

W.&L.

Jordan GmbH

Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) fiir
Klebstoffe erteilt durch Deutsches Institut
fiir Bautechnik (DIBt). Das DIBt erteilt
allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
fiir Bauprodukte, allgemeine Bauartgeneh-
migungen, Europiische Technische Bewer-
tungen und Gutachten iiber die Einhaltung
von Bauwerksanforderungen.

Scannen Sie den QR-Code auf den
Produkten bzw. auf den Produktseiten
mit lhrem Smartphone und bestellen Sie
das gewiinschte Produkt mit wenigen
Klicks direkt von der Baustelle aus.

(fur INKU ab 2023 maglich).
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www.blauer-engel.de/uz113

Produkte mit dem Blauen Engel stehen

im Einklang mit Umwelt und Gesundheit,
denn der Blaue Engel ist das Zeichen der
Bundesregierung zum Schutz von Mensch
und Umwelt. Es ist anspruchsvoll, unab-
hangig und hat sich seit mehr als 40 Jahren
als Kompass fiir umweltfreundliche
Produkte bewihrt.
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Anwendungstabellen

Untergrundvorbereitung / Grundieren

Untergriinde

Zementestriche v Oe° O
Calciumsulfatestriche v Or° @]
Trockener Beton v Oe° O
Spachtelmasse auf Spachtelmasse v Oe° O
Fertigteilestriche v Oe O
Magnesia- u. Steinholzestriche X Ve v
Span- u. OSB-Platten, Holzdielenbéden x v° v
Altuntergriinde mit vollflachig fest o

anhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten x v v
mangelhaft abgesandete Gussasphaltestriche v
Keramische Beldge,Terrazzo, Steinbéden v
Fest anhaftende Beschichtungen und Anstriche v
Als Klebstoffvorstrich unter Parkett 4 v X
Zum Absperren liberhshter Restfeuchte

(bis 3 CM %) x v x

Untergrundvorbereitung / Spachteln

standfest standfest

Untergriinde JKI10 JKII  JKI3 JKI5 [ JK16  JKI7 JKI9Fix

Zementestriche v e) v v @) O v
Calciumsulfatestriche @) v @) v v v v
Trockener Beton v e) v v @) @] v
Spachtelmasse auf Spachtelmasse O O v v O @) v
Neue Gussasphaltestriche, abgesandet x v (maxgmm) v v v v
Alte/schlechte Gussasphaltestriche, abgesandet x v (mgmm) v v v v
Fertigteilestriche @) @) v v v v v
Magnesia- u. Steinholzestriche x O (ma)gmm) v v v v
Span- u. OSB-Platten, Holzdielenb&den x ok (m?;m) v v v v
:\r::ll:l:tteer:cgj;ur:dv:ars:;:r::lltf;crl](llge:)esii)ffresten (ma:: mm) v (max.{ mm) v v v v

J Hauptanwendungsbereich O Méglicher Anwendungsbereich X Kein Anwendungsbereich  © (+ Sand 0,3-0,8 mm)  # ggf. + Fasern



Bodenbelige / Parkett kleben

Spachtelmassen JIS200 K 21

JK 10

JK 22

JK 24

JK 27

JK 26

JK 30

JK 11

JK 13

JK 15

JK 16

(mi

. 3mm)

JK 17

(min. 2 mm)

JK 19 Fix

Bodenbelige JIC208 K 21 JK22 K248 JK27 | JK26 JK30
Textilbeldge (Synthetischer Zweitriicken) x x v x v x v
Nadelvlies x x v x x x v
Webware x X v x x x v
Naturfaserbelige X x v x x x x
PVC-Belige x x x x v O v
CV-Belige x v x x v @) v
PVC-Designbelige x x x x x v v
Linoleumbeldge bis 4 mm (in Bahnen) v x x X (mCa)x. X (n(m)x.
2,5 mm) 3,2 mm)
2-Schichtparkett (z.B. 7 x 50 cm) x x x v x x x
3-Schichtparkett (z.B. 20 x 220 cm) x x x v § 4 X x
Stabparkett (ab 14 mm Dicke) X x x v x x x
Massivholzdielen
(bis 220 cm Linge, 14—22 mm Dicke) x x x v x x x

JHauptanwendungsbereich O Méglicher Anwendungsbereich % Kein Anwendungsbereich




JK Ol

Gebrauchsfertige Dispersionsgrundierung

JK 0l — Gebrauchsfertige Dispersionsgrundierung Art.-Nr. 59451

Vorstrich fiir saugfahige Estriche und mineralische Untergriinde.

Dispersionsgrundierung vor Spachtelarbeiten mit allen JK Zement- und Gipsspachtel-

o

massen. Besonders geeignet auf Zement- und Calciumsulfatestrichen, trockenen Be-
tonbdden, Fertigteilestrichen oder Spachtelmasse auf Spachtelmasse. Nur im Innen-

bereich.
==
Untergrundvorbereitung: ! - E
Der Untergrund muss fest, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die
= By B

Haftung beeintrachtigen. Untergriinde in der Regel schleifen und danach griindlich ab-

saugen. k
Verarbeitung: \\/

I. Gebinde auf Raumtemperatur kommen lassen, gut aufschiitteln und den Inhalt in

e

einen sauberen Eimer umfiillen.
2. Grundierung mit der JOKA Universalwalze** gleichmiBig diinn auf den Untergrund

auftragen und gut trocknen lassen, bis die Grundierung fast klebefrei ist. Pfiitzenbil-  Technische Daten:

dung vermeiden. GebindegroBe: 10 kg

3. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Palettenfaktor: 60 Stiick
Farbe: Griin
Auftragsrolle: JOKA Universalwalze**
Verbrauch: ca. 150 g/m?
Trocknungszeiten:
Zementire
Untergriinde: ca. 2 Std.*
Gipsbasierte
Untergriinde: ca. 6 Std.*
Altuntergriinde mit
Klebstoffresten: ca. 6 Std.*
Verarbeitungs-
temperatur: 10-30 °C
Relative
Luftfeuchte: nicht tber 75 %

* Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.
% Art.-Nr.: 2010115

Untergriinde JKol

Zementestriche

~
)

Calciumsulfatestriche

Trockener Beton

Spachtelmasse auf Spachtelmasse

Fertigteilestriche

GISCODED | -

Magnesia- und Steinholzestriche Losemictelfrei

Span- und OSB-Platten, Holzdielenb&den

Altuntergriinde mit vollflichig fest anhaftenden,
wasserfesten Klebstoffresten

LR ERNENANANEN

EMICODE EC | PLUS -
Sehr emissionsarm

x

mangelhaft abgesandete Gussasphaltestriche

Keramische Beldge, Terrazzo, Steinbéden

Fest anhaftende Beschichtungen und Anstriche

Als Klebstoffvorstrich unter Parkett
Zum Absperren liberhéhter Restfeuchte (bis 3 CM %)

/Hauptanwendungsbereich O Moglicher Anwendungsbereich % Kein Anwendungsbereich

LAR IR AR AR




JK 02

I-K PUR-Schnellgrundierung

JK 02 - |-K PUR-Schnellgrundierung Art.-Nr. 49704

Reaktionsharzgrundierung fiir Bodenbelags- und Parkettarbeiten.

I-K PUR-Grundierung vor Spachtelarbeiten mit allen JK Zement- und Gipsspachtel-
massen (mit Quarzsand 0,3—0,8 mm abgesandet). Geeignet auf Magnesia- und Stein-

holzestrichen, Span- und OSB-Platten, Holzdielenbéden und Altuntergriinden mit voll-
flachig fest anhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten. Auch geeignet auf Zement- und “

Calciumsulfatestrichen, trockenen Betonbdden, Fertigteilestrichen oder Spachtelmasse . =z
auf Spachtelmasse. o)

L
Geeignet zum Absperren von iiberhohter Restfeuchte (bis 3 CM-%) bei Zementest- = Mg

richen durch 2-maligen Auftrag. Sollte anschlieBend gespachtelt werden, ist ein dritter
Auftrag mit Absanden notwendig. Mehrschichtparkett kann mit JK 24 nach 2-maligem
Auftrag, innerhalb von 48 Stunden, direkt verklebt werden.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die

Haftung beeintrichtigen. Untergriinde in der Regel schleifen und danach griindlich ab- ~ Technische Daten:
saugen. GebindegroBe: 10 kg

. Palettenfaktor: 30 Stiick
Verarbeitung:

I. Gebinde auf Raumtemperatur kommen lassen, gut aufschiitteln und den Inhalt in Farbe: Rot .
. . . Auftragsrolle: JOKA Universalwalze**
einen sauberen Eimer umfiillen. Verb he 120— 150 ofm?
2. Grundierung mit der JOKA Universalwalze** gleichmiBig diinn auf den Untergrund erbrauch: c?’.o Schicht gm
p i

auftragen. Pfiitzenbildung vermeiden.
3. Als Haftgrund vor Spachtelarbeiten muss sofort in die noch nasse letzte Schicht ~ Trocknungszeit: ca. 2 Std.*/falls

vollflachig und im Uberschuss Quarzsand 0,3—0,8 mm eingestreut werden. Auf stark zweimaliger Auftrag
saugfahigen Untergriinden vor dem Absanden zwei Mal auftragen. Nach dem Erharten notwendig, Trock-
losen Sand absaugen. Beim Einsatz als Parkettgrundierung vor JK 24, muss die Ver- nungszeit 12 Std.*
legung innerhalb 48 Stunden erfolgen. Verarbeitungs-
4. Zur Entfernung frischer Verunreinigungen geeignete Verdiinnung verwenden. Aus-  temperatur: 10-30°C
gehidrtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden. Relative

Luftfeuchte: nicht tber 75 %

* Bei 20°C, 65 % rel. Luftfeuchte.
** Art.-Nr: 2010115

JK 02

Untergriinde (+Sand 0,3-0,8 mm)

Zementestriche

Calciumsulfatestriche

Trockener Beton

Spachtelmasse auf Spachtelmasse

Fertigteilestriche

GISCODED | —

Magnesia- und Steinholzestriche Lésemittelfrei

Span- und OSB-Platten, Holzdielenbéden EMICODE EC | PLUS —

Sehr emissionsarm

< |&|«|o|o|ol|o]|o

Altuntergriinde mit vollflichig fest anhaftenden,
wasserfesten Klebstoffresten

mangelhaft abgesandete Gussasphaltestriche

Keramische Beldge, Terrazzo, Steinbéden

Fest anhaftende Beschichtungen und Anstriche

Als Klebstoffvorstrich unter Parkett
Zum Absperren liberhéhter Restfeuchte (bis 3 CM %)

/Hauptanwendungsbereich O Méglicher Anwendungsbereich X Kein Anwendungsbereich

[ x| %x]|%




JK 03

Dispersions-Konzentrat

JK 03 - Dispersions-Konzentrat

Art.-Nr. 88760

Hochkonzentrierter Dispersionsvorstrich vor Spachtelarbeiten fiir Renovieruntergriinde.

Schnell trocknende Grundierung vor Spachtelarbeiten mit allen JK Zement- und Gipsspach-
telmassen. Geeignet auf simtlichen nicht oder schwach saugfihigen Untergriinden, wie z.B.
Fliesenbeldgen, Beschichtungen, Gussasphaltestrichen, Terrazzobéden, Spanplatten P4-P7,
OSB 2 bis OSB 4 Platten, Holzdielenbéden sowie Altuntergriinden mit vollflichig fest an-
haftenden, wasserfesten Klebstoffresten. Verdiinnt auch geeignet als Grundierung auf Ze-
mentestrichen oder Calciumsulfatestrichen. Vorstrich kann je nach Untergrund bis zu 1:2
mit Wasser verdiinnt werden. Nur im Innenbereich.

Untergrundvorbereitung:
Der Untergrund muss fest, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haf-
tung beeintrachtigen. Untergriinde in der Regel schleifen und danach griindlich absaugen.

Verarbeitung:

I. Gebinde auf Raumtemperatur kommen lassen, gut aufschiitteln und den Inhalt in einen
sauberen Eimer umfiillen.

2. Grundierung mit der JOKA Universalwalze** gleichmaBig satt auf den Untergrund
auftragen und gut trocknen lassen, bis die Grundierung fast klebefrei ist. Pfiitzenbildung
vermeiden.

3. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Technische Daten:

Verdiinnung Trocknungs-
Untergrund mit Wasser zeit
Fliesenbelage, Beschichtungen, Gussasphaltestriche, pur mind. 2 Std.*
Terrazzobdden
Spanplatten, OSB-Platten, Holzdielenbéden pur mind. 2 Std.*
Altuntergriinde mit vorhandenen, wasserfesten pur mind. 2 Std.*
Klebstoffresten
Andere nicht saugende, bauiibliche Untergriinde pur mind. 2 Std.*
Zementidre Untergriinde 1:2 mind. | Std.*
Calciumsulfat- und andere gipsbasierte Untergriinde 11 mind. 2 Std.*

*Bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchte

Untergriinde JK 03

Zementestriche

Calciumsulfatestriche

Trockener Beton

Spachtelmasse auf Spachtelmasse

Fertigteilestriche

Magnesia- und Steinholzestriche

Span- und OSB-Platten, Holzdielenbéden

Altuntergriinde mit vollflichig fest anhaftenden,
wasserfesten Klebstoffresten

mangelhaft abgesandete Gussasphaltestriche

Keramische Beldge, Terrazzo, Steinbéden

Fest anhaftende Beschichtungen und Anstriche

Als Klebstoffvorstrich unter Parkett
Zum Absperren liberhéhter Restfeuchte (bis 3 CM %)

/Hauptanwendungsbereich O Maglicher Anwendungsbereich X Kein Anwendungsbereich

% |IS|K[SN] N []\[o|o|o|o|0o
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Technische Daten:

GebindegroBe: 10 kg

Palettenfaktor: 60 Stiick

Farbe: Weil3

Auftragsrolle: JOKA Universalwalze**
Verbrauch: ca. 150 g/m? je nach

Untergrund-

beschaffenheit
Verarbeitungs-
temperatur:
Luftfeuchte:

10-30 °C
nicht tiber 75 %

** Art.-Nr.: 2010115

GISCODED | -
Lésemittelfrei

EMICODE EC | PLUS -
Sehr emissionsarm




JK 10

Spachtelmasse zementar

JK 10 — Spachtelmasse zementar

Art.-Nr. 67491

Selbstverlaufende Bodenspachtelmasse fiir Schichtdicken bis 8 mm.

Selbstverlaufende Zementspachtelmasse fiir Schichtdicken bis 8 mm zum Spachteln und
Glatten von neuen und alten Estrichen und Untergiinden im Wohn- und Gewerbebereich
bei normaler Beanspruchung. Besonders geeignet fiir Zementestriche und Beton. Dient
zur Herstellung ebener, sehr gut saugfihiger Verlegeflichen fiir Textil-, PVC-/CV-, sowie
Linoleumbeldge im Innenbereich.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss normgerecht, einheitlich trocken, rissfrei, saugfahig, eben, druck-
und zugfest sein und darf keine Stoffe aufweisen, die die Haftung beeintrachtigen. Die Rest-
feuchtigkeit muss den geltenden Vorschriften bzw. dem jeweiligen Stand der Technik ent-
sprechen. Untergrund mechanisch vorbereiten und absaugen. Je nach Anforderungen und
Art des Untergrundes mit geeigneter Grundierung, z.B. JK 0I, JK 02 (abgesandet) oder
JK 03 vorstreichen.

Verarbeitung:

1. 25 kg JK 10 Spachtelmasse mit ca. 6 Liter Wasser anmischen. Kaltes Wasser in sauberen
Behilter geben. Pulver unter kraftigem Riihren einstreuen und klumpenfrei anriihren. Ver-
arbeitungszeit ca. 25 Minuten.

2. Masse auf den grundierten Untergrund gieBen und mit der Glittkelle oder einem Ra-
kel gleichmaBig verteilen. Moglichst in einem Arbeitsgang in der gewiinschten Schichtdicke
auftragen. Mindestdicke | mm fiir Stuhlrolleneignung. Auf nicht saugfihigen Untergriinden
mindestens 1,5 mm dick spachteln.

3. Bei mehrschichtigem Spachteln Masse komplett trocknen lassen, mit JK 0l zwischen-
grundieren und nach einer Trocknungszeit von mindestens 2 Stunden (bei 20 °C und 65 %
rel. Luftfeuchte) Folgespachtelung aufbringen.

=
)

Untergriinde

Zementestriche

Technische Daten:

GebindegroBe: 25 kg

Palettenfaktor: 42 Stiick

Farbe: Grau

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m? pro
mm Schichtdicke

Trocknungszeiten:

Verarbeitungszeit:  ca. 25 Min.*

Begehbar: ca. 3 Std. *

Belegereif: ca. 24 bis 36 Std.*

Bei 8 mm Dicke: nach 3 Tagen

*Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte und
max. 3 mm Schichtdicke.

m @ E&) )

Calciumsulfatestriche

Trockener Beton

Spachtelmasse auf Spachtelmasse

Neue Gussasphaltestriche, abgesandet

Alte/schlechte Gussasphaltestriche, abgesandet

Fertigteilestriche

Magnesia- und Steinholzestriche

x|x|lo|%|%|0o|\|o|\

Span- und OSB-Platten, Holzdielenbéden

Altuntergriinde mit vollflichig fest anhaftenden,

wasserfesten Klebstoffresten v ez 3 mm)

/Hauptanwendungsbereich O Méglicher Anwendungsbereich X Kein Anwendungsbereich

GISCODE ZPI -
Chromatarm nach EU-VO
1907/2006 (REACH)

EMICODE EC | PLUS -
Sehr emissionsarm




JK 11

Spachtelmasse Gips

JK 11 — Spachtelmasse Gips

Art.-Nr. 77054

Selbstverlaufende Bodenspachtelmasse fiir Schichtdicken bis 12 mm.

Selbstverlaufende Gipsspachtelmasse fiir Schichtdicken bis 12 mm zum Spach-
teln und Glitten von neuen und alten Estrichen und Untergiinden im Wohn- und
Gewerbebereich bei normaler Beanspruchung. Besonders geeignet fiir Calcium-
sulfatestriche sowie Altuntergriinde mit anhaftenden Klebstoffresten. Auch ge-
eignet fiir Zementestriche, Terrazzo oder Keramik- und Naturwerksteinbeldge.
Auf fugenhaltigen Untergriinden kénnen JK Armierungsfasern (250 g Pickchen
pro 25 kg Pulver) beigemischt werden. Dient zur Herstellung ebener, sehr gut
saugfahiger Verlegeflichen fiir Textil-, Nadelvlies-, PVC-/CV-, Design-, sowie
Linoleumbeldge im Innenbereich. Nach ausreichender Trocknung und einer Schicht-
dicke von mindestens 3 mm ist auch die Direktverklebung von Mehrschichtparkett
moglich. Hierbei ist ein 1-K Silanklebstoff, z.B. JK 24 einzusetzen.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss normgerecht, einheitlich trocken, rissfrei, saugfihig, eben, druck-
und zugfest sein und darf keine Stoffe aufweisen, die die Haftung beeintrichtigen. Die
Restfeuchtigkeit muss den geltenden Vorschriften bzw. dem jeweiligen Stand der Technik
entsprechen. Untergrund mechanisch vorbereiten und absaugen. Je nach Anforderungen
undArtdes Untergrundes mitgeeigneter Grundierung,z.B.JK01,JK 02 (abgesandet) oder
JK 03 vorstreichen. Speziell vor dem Kleben von Mehrschichtparkett mit JK 24 auf
dichten oder nicht weichmacherbestindigen Untergriinden vor den Spachtelarbeiten
mit JK 02 vorstreichen und absanden.

Verarbeitung:

1. 25 kg JK Il Gipsspachtelmasse mit ca. 5,5 Liter Wasser anmischen. Kaltes Wasser
in sauberen Behilter geben. Pulver unter kréftigem Riihren einstreuen und klumpenfrei
anriihren. Verarbeitungszeit ca. 25 Minuten.

2. Masse auf den grundierten Untergrund gieBen und mit der Glittkelle oder einem
Rakel gleichmiBig verteilen. Méglichst in einem Arbeitsgang in der gewiinschten
Schichtdicke auftragen. Mindestdicke | mm fiir Stuhlrolleneignung. Auf nicht saugfihi-
gen Untergriinden mindestens 1,5 mm dick spachteln.

3. Bei mehrschichtigem Spachteln Masse komplett trocknen lassen, mit JK Ol zwi-
schengrundieren und nach einer Trocknungszeit von mindestens 6 Stunden (bei 20 °C
und 65 % rel. Luftfeuchte) Folgespachtelung aufbringen.

Untergriinde JK 11

Zementestriche

Technische Daten:

GebindegroBe: 25 kg

Palettenfaktor: 42 Stiick

Farbe: Beige

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m? pro
mm Schichtdicke

Trocknungszeiten:

Verarbeitungszeit:  ca. 25 Min.*

Begehbar: ca. 3 Std. *

Belegereif: ca. 24 bis 36 Std.*

Je weiterer mm Schichtdicke betrigt
die Trocknungszeit jeweils ca. 24 Std.

*Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte und
max. 3 mm Schichtdicke.

AR
e

Calciumsulfatestriche

Trockener Beton

Spachtelmasse auf Spachtelmasse

Neue Gussasphaltestriche, abgesandet

Alte/schlechte Gussasphaltestriche, abgesandet

Fertigteilestriche

olo|N|[\|o|o|\]|o

Magnesia- und Steinholzestriche

Span- und OSB-Platten, Holzdielenbéden O (ggf. + Fasern)

Altuntergriinde mit vollflachig fest anhaftenden, v
wasserfesten Klebstoffresten

/Hauptanwendungsbereich O Maglicher Anwendungsbereich % Kein Anwendungsbereich

GISCODECP | —
Spachtelmassen auf Calcium-
sulfatbasis

EMICODE EC | PLUS —
Sehr emissionsarm




JK 13

Spachtelmasse zementar

JK 13 — Spachtelmasse zementar

Art.-Nr. 49705

Selbstverlaufende Objekt-Bodenspachtelmasse fiir Schichtdicken bis |5 mm.

Hochwertige und selbstverlaufende Zementspachtelmasse fiir Schichtdicken bis 10 mm,
mit Quarzsand gestreckt bis |5 mm zum Spachteln, Glitten, Ausgleichen und Nivellieren
von neuen und alten Estrichen und Untergriinden im Wohn- und Gewerbebereich bei
normaler und erhohter Beanspruchung. Besonders geeignet auf Zementestrichen, Be-
ton, sowie auf Alt-Untergriinden mit fest anhaftenden Klebstoff- oder Spachtelmassen-
resten. Dient zur Herstellung ebener, gut saugfihiger Verlegeflichen fiir alle Textilbe-
lage, Nadelvlies-, PVC-/CV-, Design-, Linoleum- und Gummibeldge im Innenbereich.
Nach ausreichender Trocknung und einer Schichtdicke von mind. 3 mm ist auch die
Direktverklebung von Mehrschichtparkett méglich. Hierbeiist ein 1-K Silanklebstoff, z. B.
JK 24 einzusetzen.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss normgerecht, einheitlich trocken, rissfrei, saugfihig, eben,
druck- und zugfest sein und darf keine Stoffe aufweisen, die die Haftung beeintrachtigen.
Die Restfeuchtigkeit muss den geltenden Vorschriften bzw. dem jeweiligen Stand der
Technik entsprechen. Untergrund mechanisch vorbereiten und absaugen. Je nach An-
forderungen und Art des Untergrundes mit geeigneter Grundierung, z.B. JK 0l, JK 02
(abgesandet) oder JK 03 vorstreichen. Speziell vor dem Kleben von Parkett mit JK 24 auf
dichten oder nicht weichmacherbestiandigen Untergriinden vor den Spachtelarbeiten
mit JK 02 vorstreichen und absanden.

Verarbeitung:

1. 25 kg JK 13 Spachtelmasse mit ca. 6 Liter Wasser anmischen. Kaltes Wasser in saube-
ren Behilter geben. Pulver unter kriftigem Riihren einstreuen und klumpenfrei anriih-
ren. Fir Schichtdicken tGber 10 mm mit trockenem Quarzsand (mit 30% 0,7—1,2 mm
Kérnung) strecken. Verarbeitungszeit ca. 25 Minuten.

2. Masse auf den grundierten Untergrund gieBen und mit der Glittkelle oder einem
Rakel gleichmidBig verteilen. Méglichst in einem Arbeitsgang in der gewiinschten Schicht-
dicke auftragen. Mindestdicke | mm fiir Stuhlrolleneignung. Auf nicht saugfihigen Unter-
griinden mindestens |,5 mm dick spachteln.

3. Bei mehrschichtigem Spachteln Masse komplett trocknen lassen, mit JK Ol zwischen-
grundieren und nach einer Trocknungszeit von mindestens 2 Stunden (bei 20°C und
65 % rel. Luftfeuchte) Folgespachtelung aufbringen.

Untergriinde JK I3

Technische Daten:

GebindegroBe: 25 kg
Palettenfaktor: 42 Stiick

Farbe: Dunkelgrau
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m? pro

mm Schichtdicke

Trocknungszeit:
Verarbeitungszeit:  ca. 25 Min.*
Begehbar: ca. 2,5 Std. *
Belegereif: ca. 24 Std.*
pro 3 mm Schichtdicke

*Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte und
max. 3 mm Schichtdicke.

GISCODE ZPI -
Chromatarm nach
EU-VO 1907/2006
(REACH)

Zementestriche v
Calciumsulfatestriche o)
Trockener Beton v
Spachtelmasse auf Spachtelmasse v
Neue Gussasphaltestriche, abgesandet O (max. 3 mm)
Alte/schlechte Gussasphaltestriche, abgesandet O (max. 3 mm)
Fertigteilestriche v
Magnesia- und Steinholzestriche O (max. 3 mm)
Span- und OSB-Platten, Holzdielenbéden O (max. 3 mm, ggf. + Fasern)
Altuntergriinde mit vollflichig fest anhaftenden, v
wasserfesten Klebstoffresten (paxBlnn)

/Hauptanwendungsbereich O Maglicher Anwendungsbereich % Kein Anwendungsbereich

EMICODE EC | PLUS —
Sehr emissionsarm



JK 15

Spachtelmasse standfest zementar

JK 15 — Spachtelmasse standfest zementar

Art.-Nr. 49706

Standfeste, feinkornige Reparaturspachtelmasse fiir beliebige Schichtdicken.

Hochwertige, standfeste, feinkornige und schnellerhirtende Zementspachtelmasse fiir
Schichtdicken bis 10 mm, mit Quarzsand gestreckt fiir beliebige Schichtdicken zur Her-
stellung verlegereifer Untergriinde fiir Bodenbelag- und Parkettarbeiten im Wohn- und
Gewerbebereich bei normaler und erhéhter Beanspruchung. Besonders geeignet zum
Anspachteln und Ausbessern von Treppen und Ubergingen sowie zum Fiillen von L6-
chern und groben Unebenheiten auf allen bautiiblichen Untergriinden im Innenbereich.
Auch auf ,,Null* ausziehbar.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss normgerecht, einheitlich trocken, rissfrei, saugfihig, eben, druck-
und zugfest sein und darf keine Stoffe aufweisen, die die Haftung beeintrachtigen. Die
Restfeuchtigkeit muss den geltenden Vorschriften bzw. dem jeweiligen Stand der Technik
entsprechen. Untergrund mechanisch vorbereiten und absaugen. Je nach Anforderungen
und Artdes Untergrundes mitgeeigneter Grundierung,z.B.JK01,JK 02 (abgesandet) oder
JK 03 vorstreichen. Speziell vor dem Kleben von Parkett mit JK 24 auf dichten oder
nicht weichmacherbestiandigen Untergriinden vor den Spachtelarbeiten mit JK 02 vor-
streichen und absanden.

Verarbeitung:

l. 25 kg JK 15 Spachtelmasse mit ca. 6 Liter Wasser anmischen. Fiir Teilmengen ca.
240 ml Wasser pro | kg Pulver verwenden. Kaltes Wasser in sauberen Behilter geben.
Pulver unter kriftigem Riihren einstreuen und klumpenfrei anriihren. Fir Schichtdi-
cken iiber 10 mm kann mit trockenem Quarzsand (mit 30 % 0,7—1,2 mm Ké&rnung)
gestreckt werden. Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten.

2. Masse mit der Glittkelle gleichmdBig bis zur gewiinschten Schichtdicke auf den
Untergrund auftragen. Mindestdicke | mm fiir Stuhlrolleneignung. Auf nicht saugfihi-
gen Untergriinden mindestens 1,5 mm dick spachteln. Vor der Spachtelung mit einer
selbstverlaufenden Spachtelmasse empfiehlt sich das Ubergrundieren mit einer geeig-
neten Grundierung, z.B. JK Ol.

3. Bei mehrschichtigem Spachteln Masse komplett trocknen lassen, mit JK Ol zwi-
schengrundieren und nach einer Trocknungszeit von mindestens 2 Stunden (bei 20 °C
und 65 % rel. Luftfeuchte) Folgespachtelung aufbringen.

standfest
Untergriinde JKI5

Zementestriche

Technische Daten:

GebindegroBe: 25 kg
Palettenfaktor: 42 Stiick

Farbe: Dunkelgrau
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m? pro

mm Schichtdicke

Trocknungszeiten:
Verarbeitungszeit: ~ ca. |10 Min.*
Begehbar: ca. | Std. *
Belegereif: ca. 2 Std.*

*Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte

Calciumsulfatestriche

Trockener Beton

Spachtelmasse auf Spachtelmasse

Neue Gussasphaltestriche, abgesandet

Alte/schlechte Gussasphaltestriche, abgesandet

Fertigteilestriche

Magnesia- und Steinholzestriche

Span- und OSB-Platten, Holzdielenbéden

Altuntergriinde mit vollflachig fest anhaftenden,
wasserfesten Klebstoffresten

ANERNENANANANENENENEN

/Hauptanwendungsbereich O Méglicher Anwendungsbereich X Kein Anwendungsbereich

GISCODE ZPI -
Chromatarm nach EU-VO
1907/2006 (REACH)

EMICODE EC | PLUS -
Sehr emissionsarm




JK 16

Spachtelmasse Gips

JK 16 — Spachtelmasse Gips

Art.-Nr. 65962

Selbstverlaufende Objekt-Bodenspachtelmasse fiir Schichtdicken bis 30 mm.

Hochwertige, selbstverlaufende Gipsspachtelmasse fiir Schichtdicken bis 10 mm, mit
Quarzsand gestreckt bis 30 mm zum Spachteln, Glitten, Ausgleichen und Nivellieren
von neuen und alten Estrichen und Untergiinden im Wohn- und Gewerbebereich bei
normaler Beanspruchung. Besonders geeignet fiir Calciumsulfatestriche, Fertigteilest-
riche, Magnesia- und Steinholzestriche, Gussasphaltestriche, Span- und OSB-Platten
sowie Altuntergriinde mit anhaftenden Klebstoffresten. Auch geeignet fiir Zementest-
riche, Terrazzo oder Keramik- und Naturwerksteinbelage. Auf fugenhaltigen Unter-
griinden koénnen JK Armierungsfasern (250 g Packchen pro 25 kg Pulver) beigemischt
werden. Dient zur Herstellung ebener, sehr gut saugfahiger Verlegeflachen fiir Textil-,
Nadelvlies-, PVC-/CV-, Design-, sowie Linoleumbeldge im Innenbereich. Nach ausrei-
chender Trocknung und einer Schichtdicke von mindestens 3 mm ist auch die Direkt-
verklebung von Mehrschichtparkett moglich. Hierbei ist ein |-K Silanklebstoff, z.B.
JK 24 einzusetzen.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss normgerecht, einheitlich trocken, rissfrei, saugfihig, eben,
druck- und zugfest sein und darf keine Stoffe aufweisen, die die Haftung beeintrichti-
gen. Die Restfeuchtigkeit muss den geltenden Vorschriften bzw. dem jeweiligen Stand
der Technik entsprechen. Untergrund mechanisch vorbereiten und absaugen. Je nach
Anforderungen und Art des Untergrundes mit geeigneter Grundierung, z.B. JK 0lI,
JK 02 (abgesandet) oder JK 03 vorstreichen. Speziell vor dem Kleben von Mehrschicht-
parkett mit JK 24 auf dichten oder nicht weichmacherbestdndigen Untergriinden vor
den Spachtelarbeiten mit JK 02 vorstreichen und absanden.

Verarbeitung:

1.25 kg JK 16 Gipsspachtelmasse mit ca. 5,5 Liter Wasser anmischen. Kaltes Wasser
in sauberen Behilter geben. Pulver unter kriftigem Riihren einstreuen und klumpenfrei
anriihren. Fiir Schichtdicken tiber 10 mm mit trockenem Quarzsand (mit 30 % 0,7—
1,2 mm Koérnung) strecken. Verarbeitungszeit ca. 25 Minuten.

2. Masse auf den grundierten Untergrund gieBen und mit der Glittkelle oder einem
Rakel gleichmi@Big verteilen. Méglichst in einem Arbeitsgang in der gewiinschten
Schichtdicke auftragen. Mindestdicke | mm fiir Stuhlrolleneignung. Auf nicht saugfahigen
Untergriinden mindestens 1,5 mm dick spachteln.

3. Bei mehrschichtigem Spachteln Masse komplett trocknen lassen, mit JK O zwischen-
grundieren und nach einer Trocknungszeit von mindestens 6 Stunden (bei 20 °C und
65 % rel. Luftfeuchte) Folgespachtelung aufbringen.

Untergriinde JK 16

Zementestriche

Technische Daten:
GebindegroBe:
Palettenfaktor:
Farbe:

Verbrauch:

Trocknungszeiten:
Verarbeitungszeit:
Begehbar:

Belegereif:

25 kg

42 Stiick
Griulich

ca. 1,5 kg/m? pro
mm Schichtdicke

ca. 25 Min.*

ca. 2,5 Std. *

ca. 24 Std.*

Je weiterer mm
Schichtdicke
betrigt die Trock-
nungszeit jeweils
ca. 24 Std.

*Bei 20°C, 65 % rel. Luftfeuchte und

max. 3mm Schichtdicke

Calciumsulfatestriche

Trockener Beton

Spachtelmasse auf Spachtelmasse

Neue Gussasphaltestriche, abgesandet

Alte/schlechte Gussasphaltestriche, abgesandet

Fertigteilestriche

Magnesia- und Steinholzestriche

Span- und OSB-Platten, Holzdielenbéden

Altuntergriinde mit vollflichig fest anhaftenden,
wasserfesten Klebstoffresten

ANEENENRNRNA NS IR NEe

/Hauptanwendungsbereich O Moglicher Anwendungsbereich % Kein Anwendungsbereich

sulfatbasis

EMICODE EC

"nf@ E‘

GISCODECP | -
Spachtelmassen auf Calcium-

|

| PLUS -

Sehr emissionsarm



JK 17

Schnelle Spachtelmasse Gips

JK 17 — Schnelle Spachtelmasse Gips

Art.-Nr. 88579

Schnell belegreife, selbstverlaufende Objekt-Bodenspachtelmasse fiir Schichtdicken
bis 10 mm.

Selbstverlaufende, schnelle Gipsspachtelmasse fiir Schichtdicken bis 10 mm zum
Spachteln, Glatten, Ausgleichen und Nivellieren von neuen und alten Estrichen und
Untergriinden im Wohn- und Gewerbebereich mit hoher Beanspruchung. Geeignet
fiir Calciumsulfatestriche, Fertigteilestriche, Magensia- und Steinholzestriche, Guss-
asphaltestriche, Span- und OSB-Platten, Altuntergriinde mit fest anhaftenden Kleb-
stoffresten, Zementestriche, Terrazzo oder Keramik- und Naturwerksteinbeldge.
Dient zur Herstellung sehr ebener, saugfihiger Verlegeflichen fiir textile und elastische
Bodenbeldge. Fiir die Verlegung von Parkett ist eine Mindestschichtdicke von mind.
2 mm erforderlich. Hierzu ist ein |-K Silanklebstoff, z.B. JK 24 einzusetzen. Nur im
Innenbereich.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss normgerecht, einheitlich trocken, rissfrei, saugfihig, eben,
druck- und zugfest sein und darf keine Stoffe aufweisen, die die Haftung beeintrach-
tigen. Die Restfeuchtigkeit muss den geltenden Vorschriften bzw. dem jeweiligen
Stand der Technik entsprechen. Untergrund mechanisch vorbereiten und absaugen. Je
nach Anforderung und Art des Untergrundes mit geeigneter Grundierung, z.B. JK 0l,
JK 02 (abgesandet) oder JK 03 vorstreichen. Vor dem Kleben von Parkett mit JK 24 auf
dichten oder nicht weichmacherbestandigen Untergriinden vor den Spachtelarbeiten
mit JK 02 vorstreichen und absanden.

Verarbeitung:

I. 25kg JK 17 mit ca. 5 Liter Wasser anmischen. Kaltes Wasser in sauberen Behilter
geben. Pulver unter kriftigem Riihren einstreuen und klumpenfrei anriihren. Verarbei-
tungszeit 15—-20 Minuten.

2. Masse auf den grundierten Untergrund gieBen und mit der Glittkelle oder einem
Rakel gleichmidBig verteilen. Moglichst in einem Arbeitsgang in der gewiinschten
Schichtdicke auftragen. Mindestdicke | mm fiir Stuhlrolleneigenung. Auf nicht saugfahi-
gen Untergriinden mindestens |,5mm dick spachteln.

3. Bei mehrschichtigem Spachteln Masse komplett trocknen lassen, mit JK Ol zwi-
schengrundieren und nach einer Trocknungszeit von mindestens 6 Stunden (bei 20 °C
und 65 % rel. Luftfeuchte) Folgespachtelung aufbringen.

Untergriinde JK 17

Zementestriche

Technische Daten:
GebindegroBe:
Palettenfaktor:
Farbe:

Verbrauch:

Trocknungszeiten:
Verarbeitungszeit:
Begehbar:

Belegereif:

25 kg

42 Stiick

Weil3

ca. 1,7 kg/m? pro
mm Schichtdicke

ca. 15-20 Min*

ca. |,5 bis 2 Std. *
Textile und elasti-
sche Beldge: nach

8 bis 10 Std.* bis

3 mm Schichtdicke
Parkett: nach 24 Std.*
bis 3 mm Schicht-
dicke

*Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte und max. 3 mm Schichtdicke

Calciumsulfatestriche

Trockener Beton

Spachtelmasse auf Spachtelmasse

Neue Gussasphaltestriche, abgesandet

Alte/schlechte Gussasphaltestriche, abgesandet

Fertigteilestriche

Magnesia- und Steinholzestriche

Span- und OSB-Platten, Holzdielenbéden

Altuntergriinde mit vollflachig fest anhaftenden,
wasserfesten Klebstoffresten

AN NANANENEeRieRh NEe

JHauptanwendungsbereich QO Maglicher Anwendungsbereich % Kein Anwendungsbereich

sulfatbasis

GISCODECP | -
Spachtelmassen auf Calcium-

EMICODE EC | PLUS —
Sehr emissionsarm



JK 19 Fix

Blitzspachtel zementar

JK 19 Fix — Blitzspachtel zementar Art.-Nr. 87549

Standfeste Reparaturmasse zum Feinausgleich fiir Schichtdicken bis 4 mm.

Feiner und schnell trocknender Blitzspachtel zum Beispachteln von Kellenschliagen bei
alten und neuen zementdren Spachtelschichten sowie zum Ausbessern von Fehlstellen,
Lochern oder Ausbriichen. Sehr feinkérnig, daher auch geeignet als Flaichenspachtel
vom Nullauszug bis zu einer Schichtdicke von 4 mm. Nur im Innenbereich.

Untergrundvorbereitung: _
Der Untergrund muss normgerecht, einheitlich trocken, rissfrei, druck- und zugfest I;‘L-_-— J
sein und darf keine Stoffe aufweisen, die die Haftung beeintrachtigen. Die Restfeuchtig- I

keit muss den geltenden Vorschriften bzw. dem jeweiligen Stand der Technik entspre- f

chen. Untergrund mechanisch vorbereiten und absaugen. Je nach Anforderungen und ! E‘l‘_“-"‘z = o=

Art des Untergrundes kann mit geeigneter Grundierung, z.B. JK 01, JK 02 (abgesandet)
oder JK 03 vorgestrichen werden. In vielen Fillen kann jedoch auf Grund des sehr
hohen Kunststoffanteils auf eine Grundierung verzichtet werden. Im Zweifel Probe-

flach I .
achen anlegen Technische Daten:

Verarbeitung: GebindegroBe: 5 kg
l. Pulver in gewiinschter Menge mit kaltem und klarem Wasser anmischen. Fiir 5 kg Palettenfaktor: 65 Stiick
Pulver betréagt die Wassermenge 1,65 |, fiir das praferierte Anmischen von Teilmengen  Farbe: Grau
330 ml Wasser pro kg Pulver. Pulver unter kraftigem Riihren einstreuen und klumpen-  Verbrauch: ca. 1,2 kg/m? pro
frei anriihren. mm Schichtdicke
2. Nur soviel anmischen wie innerhalb von 5 — 10 Minuten verarbeitet werden kann. Trock iten:
3. Masse mit der Glittkelle gleichmaBig in der gewiinschten Schichtdicke 0 — 4 mm auf roc n-ungsze? en: . .
. . . Verarbeitungszeit:  ca. 5 bis 10 Min*
den Untergrund auftragen. Nach ca. 15 — 30 Minuten kann JK |9 Fix geglittet oder .
. o . . . - N Begehbar: nach ca. 30 Min. *
nachgearbeitet werden. Die Mindestschichtdicke auf nicht saugfiahigen Untergriinden ) .
Belegereif: Bodenbelidge:

betragt | mm.

4. Bei mehrschichtigem Spachteln Masse komplett trocknen lassen, mit JK Ol zwischen-
grundieren und nach einer Trocknungszeit von mindestens 2 Stunden (bei 20 °C und
65 % rel. Luftfeuchte) Folgespachtelung aufbringen. Vor der Spachtelung mit einer
selbstverlaufenden Spachtelmasse empfiehlt sich das Ubergrundieren mit einer geeig-
neten Grundierung, z.B. JK 0l.

nach ca. 30 Min*
Parkett, Kork,
Laminat:

nach ca. 12 Std.*

*Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte max. 3 mm Schichtdicke

standfest
TOWR
Untergriinde JK 19 Fix TN
i &
Zementestriche v
Calciumsulfatestriche v GISCODE ZP| -
Chromatarm nach EU-VO
Trockener Beton v 190712006 (REACH)
Spachtelmasse auf Spachtelmasse v EMICODE EC | PLUS -
Neue Gussasphaltestriche, abgesandet v Sehr emissionsarm
Alte/schlechte Gussasphaltestriche, abgesandet v
Fertigteilestriche v
Magnesia- und Steinholzestriche v
Span- und OSB-Platten, Holzdielenbéden v
Altuntergriinde mit vollflichig fest anhaftenden, v
wasserfesten Klebstoffresten

/Hauptanwendungsbereich O Méglicher Anwendungsbereich X Kein Anwendungsbereich



JK 20 - Linoklebstoff

Art.-Nr. 13797

Dispersionsklebstoff fiir Linoleum und Korkment.

Dispersionsklebstoff mit sehr guter Anfangsklebkraft fiir Linoleum, Korklinoleum und
Korkment in Bahnen. Nassklebstoff mit kurzer Abliiftezeit, schneller Festigkeitsent-
wicklung, gutem Fiillvermogen und hartelastischer Klebefuge. Geeignet auf gespachtelten,
ebenen und saugfihigen Untergriinden. Nur im Innenbereich.

Untergrundvorbereitung:

18 kg

33 Stiick
Beige

ca. 450 g/m?
Zahnung B |

ca. 5 Min*

ca. 20 Min *
nach 24 Std.*
nach ca. 24 Std.*

nicht unter 15 °C
nicht tiber 75 %
nach ca. 3 Tagen*

PLUS —

Der Untergrund muss fest, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die . :‘_'
Haftung beeintrachtigen. Untergrund schleifen, griindlich absaugen, mit geeigneter JK = g
Grundierung vorstreichen und mindestens 2 mm dick mit geeigneter JK Spachtelmasse
spachteln. Grundierung und Spachtelmasse gut durchtrocknen lassen.
Verarbeitung:
l. Klebstoff mit Zahnspachtel B | gleichmiaBig auf den Untergrund auftragen und kurz
abliiften lassen. Nur soviel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der Einlegezeit belegt
werden kann. Technische Daten:
2. Zugeschnittenen Belag einlegen und vollflachig anreiben. Auf gute Benetzung des Be-  GebindegroBe:
lagsriicken achten. Kopfenden und nicht plan liegende Belagsrander vor dem Einlegen  Palettenfaktor:
gegenbiegen, um Belagsspannungen zu mindern. Belag nach ca. 10 Minuten vollflachig  Farbe:
mit der Linowalze nachwalzen. Hohlliegende Stellen und Kopfenden ggf. wiederholt ~ Verbrauch:
nachreiben.
3. Klebstoffverunreinigungen in frischen Zustand mit Wasser entfernen. .
Trocknungszeiten:
Abliiftezeit:
Einlegezeit:
VerschweiBen:
Belastbar:
Verarbeitungs-
.
temperatur:
JK 10 o Relative Luftfeuchte:
JK 11 O Endfestigkeit:
JK13 v *Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte
JK 15 v
JK 16 v
JK 17 v
JK 19 Fix v
Textilbelige (Synthetischer Zweitriicken) x W H.
Nadelvlies x <
Webware x
Naturfaserbelige x Chccmclfvel
PVC-Belige x EMICODE EC |
CV-Belige x Sehr emissionsarm
PVC-Designbelige x
Linoleumbeldge bis 4 mm (in Bahnen) v
2-Schichtparkett (z.B. 7 x 50 cm) x frn G
3-Schichtparkett (z.B. 20 x 220 cm) x
Stabparkett (ab 14 mm Dicke) x o )
Massivholzdielen (bis 220 cm Lénge, 14—22 mm Dicke) x E;;:Efzdzgiipmﬁes

JHauptanwendungsbereich O Méglicher Anwendungsbereich % Kein Anwendungsbereich




JK 21

CV-Belagsklebstoff

JK 2] - CV-Belagsklebstoff Art.-Nr. 13799

Dispersionsklebstoff fiir leichte textile und CV-Bodenbelige.

Dispersionsklebstoff fiir heterogene CV-Belige und CV-Beldge mit Vliesriicken. Auch
geeignet fiir Textilbeldge mit Latex-Schaumriicken und textilen Zweitriicken. Geeignet
auf gespachtelten, ebenen und saugfahigen Untergriinden. Nur im Innenbereich.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die
Haftung beeintrachtigen. Untergrund schleifen, griindlich absaugen, mit geeigneter JK
Grundierung vorstreichen und mindestens 2 mm dick mit geeigneter JK Spachtelmasse

spachteln. Grundierung und Spachtelmasse gut durchtrocknen lassen.

Verarbeitung:

I. Klebstoff mit geeigneter Zahnspachtel gleichmaBig auf den Untergrund auftragen und

angepasst an Auftragsmenge, Raumklima und Untergrundsaugfahigkeit abliiften lassen.

Nur soviel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der Einlegezeit belegt werden kann.

2. Belag einlegen, vollflichig anreiben und nach ca. 25 Minuten nochmals kriftig ~ Technische Daten:

nachreiben oder nachwalzen. Auf gute Benetzung des Belagsriickens achten. GebindegroBe: 18 kg
3. Klebstoffverunreinigungen in frischem Zustand mit Wasser entfernen. Palettenfaktor: 33 Stiick
Farbe: Cremeweil3
Verbrauch: CV-Beldge:
ca. 300 g/m?
Zahnung A |
CV-Beldge:
ca. 350 g/m?
Zahnung A 2
Textilbelage:
ca. 450 g/m?
Spachtelmassen JK 21 Zahnung B |
JK 10 v Trocknungszeiten:
K 11 vz Abliiftezeit: ca. 10 bis 15 Min.*
Einlegezeit: ca. 15 bis 25 Min.*
JK 13 v Belastbar: nach ca. 24 Std.*
JK15 v Verarbeitungs-
JK 16 v temperatur: nicht unter 15 °C
JK 17 v Endfestigkeit: nach ca. 3 Tagen*
JK 19 Fix v *Bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchte
Bodenbelige JK 21
Textilbelige (Synthetischer Zweitriicken) o) m H.
Nadelvlies x <
Webware x
Naturfaserbelige x Chccnmcclfvel
PVC-Belige x EMICODE EC | —
CV-BeIége / Sehr emissionsarm
PVC-Designbelige x
Linoleumbelage bis 4 mm (in Bahnen) x
2-Schichtparkett (z.B. 7 x 50 cm) x s E
3-Schichtparkett (z.B. 20 x 220 cm) x -
Stabparkett (ab 14 mm Dicke) x . .
missionsgepriiftes
Massivholzdielen (bis 220 cm Lénge, 14—22 mm Dicke) x Bauproduke E

/Haup(anwendungsbereich O Méglicher Anwendungsbereich % Kein Anwendungsbereich



JK 22

Textilbelagsklebstoff

JK 22 - Textilbelagsklebstoff

Art.-Nr. 33793

Dispersionsklebstoff fiir Textilbeldge.

Dispersionsklebstoff mit schneller und sehr guter Klebkraft fiir Textilbeldge aller Art,
u.a. fiir Textilbeldge mit textilem Zweitriicken, Nadelvlies, Webware und Naturfaser-
belige. Geeignet auf gespachtelten, ebenen und saugfihigen Untergriinden. Nur im
Innenbereich.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die
Haftung beeintrachtigen. Untergrund schleifen, griindlich absaugen, mit geeigneter JK
Grundierung vorstreichen und mit geeigneter JK Spachtelmasse spachteln. Grundie-
rung und Spachtelmasse gut durchtrocknen lassen.

Verarbeitung:

I. Klebstoff mit geeigneter Zahnspachtel gleichm@Big auf den Untergrund auftragen
und entsprechend Auftragsmenge und Raumklima abliiften lassen. Nur soviel Klebstoff
auftragen, wie innerhalb der Einlegezeit belegt werden kann.

Technische Daten:

2. Belag einlegen und vollflichig gut anreiben oder anwalzen. Auf gute Benetzung der ~ GebindegréfBe: 18 kg
Belagsriickseite achten. Verlegte Fliche nach ca. 25 Minuten nochmals anreiben bzw.  Palettenfaktor: 33 Stiick
anwalzen. Farbe: Beige
3. Klebstoffverunreinigungen in frischen Zustand mit Wasser entfernen. Belag: Verbrauch:
leicht strukuriert: ca. 300 g/m?
Zahnung A 2
stark strukuriert: ca. 400 g/m?
Zahnung B |
grob strukturiert: ca. 500 g/m?
Zahnung B 2
Trocknungszeiten:
Spachtelmassen JK 22 Abliiftezeit: ca. 10 Min*
JK10 v Einlegezeit: ca. 25 Min.*
JK11 v Belastbar: nach ca. 24 Std.*
JK I3 v Verarbeitungs-
JK 15 7 temperatur: nicht unter 15 °C
K 16 v Relatlv§ Luf'tfeuchte: nicht tber 75 %
Endfestigkeit: nach ca. 3 Tagen*
JK 17 v
*Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte
JK 19 Fix v
Bodenbelige JK 22
Textilbelige (Synthetischer Zweitriicken) v W H.
Nadelvlies v 1
Webware v
Naturfaserbelige v E‘.‘!fecnﬁgflf?eil -
PVC-Belige X EMICODE EC | PLUS —
CV-Belige x Sehr emissionsarm
PVC-Designbelige x
Linoleumbelage bis 4 mm (in Bahnen) x
2-Schichtparkett (z.B. 7 x 50 cm) x St E E
3-Schichtparkett (z.B. 20 x 220 cm) x g
Stabparkett (ab 14 mm Dicke) x o s
Massivholzdielen (bis 220 cm Lénge, 14—22 mm Dicke) x E:sﬁ;%%u;tr E

JHauptanwendungsbereich QO Maglicher Anwendungsbereich % Kein Anwendungsbereich



JK 24

SMP-Parkettklebstoff

JK 24 — SMP-Parkettklebstoff

Art.-Nr. 169268

I-K Silanklebstoff fiir Mehrschichtparkett.

Lésemittel- und wasserfreier, silanmodifizierter, hartelastischer Parkettklebstoff fiir
2-Schichtparkett (z.B. 7 x 50 cm) und 3-Schichtparkett (z.B. 20 x 220 cm). Auch geeignet
fiir Stabparkett (ab 14 mm Dicke) und Massivdielen (bis 220 cm Léange, 14-22 mm Di-
cke). Geeignet auf Zement- und Calciumsulfatestrichen oder Beton sowie neuen, fest
verschraubten Spanplatten P4—P7 oder OSB 2—OSB 4 Platten. Nur im Innenbereich.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die
Haftung beeintrichtigen. Zement- und Calciumsulfatestriche schleifen, griindlich absau-
gen und es wird empfohlen den Untergrund mit JK 02 vorzustreichen. Mehrschicht-
parkett innerhalb von 48 Stunden verkleben. Ist eine Spachtelung erforderlich, so ist
der Untergrund zu grundieren und zu spachteln. Grundierung und Spachtelmasse gut
durchtrocknen lassen.

Verarbeitung:

1. Parkettklebstoff vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen. Nach dem Offnen
die Folienabdeckung von der Oberfliche abziehen und ggf. gebildete Oberflichenhaut
entfernen, nicht einmischen.

2. Klebstoff mit geeigneter Zahnspachtel auf den Untergrund auftragen. Nur soviel
Klebstoff auftragen, wie innerhalb der Einlegezeit von ca. 30 Minuten belegt werden
kann.

3. Mehrschichtparkett in das Klebstoffbett einlegen und gut andriicken. Auf vollflichige
Benetzung der Parkettriickseite achten.

4. Klebstoffverunreinigungen kénnen sofort mit speziellen Reinigungstiichern, z.B. den
JK Clean-Reinigungstiichern, entfernt werden.

Spachtelmassen JK 24

JK10 X
lK 11 O (min. 3 mm)
jK 13 /(min.3mm)
JK 15 v
jK 16 /(min.3mm)
jK 17 /(min‘me)
JK 19 Fix v

Bodenbelige JK 24

Textilbelage (Synthetischer Zweitriicken)

Nadelvlies

Technische Daten:

GebindegroBe: 16 kg

Palettenfaktor: 33 Stiick

Farbe: Braunlich

Verbrauch: 1000— 1200 g/m?
Zahnung B 11

Trocknungszeiten:

Abliiftezeit: keine*

Einlegezeit: ca. 30 Min.*

Belastbar: nach ca. 24 Std.*

Schleifen/Versiegeln: nach ca. 24 Std.*

Verarbeitungs-

temperatur: nicht unter 15 °C
Relative Luftfeuchte: nicht tber 75 %
Endfestigkeit: nach ca. 3 Tagen*

*Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte

Webware

Naturfaserbelige

PVC-Beldge

CV-Belige

PVC-Designbelige

Linoleumbelage bis 4 mm (in Bahnen)
2-Schichtparkett (z.B. 7 x 50 cm)
3-Schichtparkett (z.B. 20 x 220 cm)
Stabparkett (ab 14 mm Dicke)

GISCODERS 10—
Lésemittelfrei, methoxysilanhaltig

EMICODE EC | PLUS —
Sehr emissionsarm

Jordan GmbH
Z-155.10-38

N
o
L]

QN[ %[ %% (% |[%|[%|%]|%

Massivholzdielen (bis 220 cm Lénge, 14—22 mm Dicke)

JHauptanwendungsbereich O Méglicher Anwendungsbereich % Kein Anwendungsbereich

Ermicsi Gt
iiftes
Bauprodukt

[=]!
nach aBG E -




JK 26

Designbelagsklebstoff

JK 26 - Designbelagsklebstoff

Art.-Nr. 67492

Nassbett-Dispersionsklebstoff mit Mikrofasertechnologie fiir PVC-Designbeldge.

Nassbett-Dispersionsklebstoff fiir PYC-Designbeldge. Unter anderem auch geeignet
fir PVC- und CV-Beldge. Geeignet auf gespachtelten, ebenen und saugfihigen Unter-
griinden. Nur im Innenbereich.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die
Haftung beeintrachtigen. Untergrund schleifen, griindlich absaugen, mit geeigneter JK
Grundierung vorstreichen und mindestens 2 mm dick mit geeigneter JK Spachtelmasse
spachteln. Grundierung und Spachtelmasse gut durchtrocknen lassen.

Verarbeitung:

I. Klebstoff mit geeigneter Zahnspachtel gleichmaBig auf den Untergrund auftragen
und entsprechend Auftragsmenge und Raumklima abliiften lassen. Nur soviel Klebstoff
auftragen, wie innerhalb der Einlegezeit belegt werden kann.

2. Belag einlegen und vollflachig gut anreiben oder anwalzen. Auf gute Benetzung der

Technische Daten:

Belagsriickseite achten. Verlegte Fliche nach ca. 25 Minuten nochmals anreiben bzw.  GebindegroBe: 14 kg
anwalzen. Palettenfaktor: 33 Stiick
3. Klebstoffverunreinigungen in frischen Zustand mit Wasser entfernen. Farbe: Hellbeige
Belag: Verbrauch:
Design-/PVC-Belige: ca. 320 g/m?
Zahnung A2
CV-Belige: ca. 280 g/m?
Zahnung A |
Trocknungszeiten:
Abliftezeit: ca. 5 Min*
Einlegezeit: ca. 20 Min*
Spachtelmassen JK 26 Belastbar: nach ca. 24 Std.*
JK10 v Verarbeitungs-
JK1I v temperatur: nicht unter 15 °C
JK 13 v Relative Luftfeuchte: nicht Gber 75 %
JK 15 v Endfestigkeit: nach ca. 3 Tagen*
jK |6 / *Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte
JK 17 v
JK 19 Fix v
Bodenbelige JK 26
Textilbeldge (Synthetischer Zweitriicken) x ("m Hl
Nadelvlies x 107
Webware x
Naturfaserbelige x f;gfrggflf?eil B
PVC-Belige o EMICODE EC | PLUS —
CV- Belﬁge 1o Sehr emissionsarm
PVC-Designbelige v
Linoleumbelage bis 4 mm (in Bahnen) x
2-Schichtparkett (z.B. 7 x 50 cm) x e
3-Schichtparkett (z.B. 20 x 220 cm) x
Stabparkett (ab 14 mm Dicke) x Emssonsgeprifcs
Massivholzdielen (bis 220 cm Lénge, 14—22 mm Dicke) x Bauproduk

/Hauptanwendungsbereich O Maglicher Anwendungsbereich % Kein Anwendungsbereich




JK 27

Universalklebstoff

JK 27 — Universalklebstoff

Art.-Nr. 67470

Dispersionsklebstoff fiir Textil-, PVC- und CV-Beldge.

Dispersionsklebstoff mit gutem Anzugsvermégen fiir Textil-, PVC- und CV-Beldge.
Unter anderem auch geeignet fiir Textilbeldge mit synthetischem Zweitriicken und
Linoleumbeldge bis max. 2,5 mm. Geeignet auf gespachtelten, ebenen und saugfihigen
Untergriinden. Nur im Innenbereich.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die
Haftung beeintrachtigen. Untergrund schleifen, griindlich absaugen, mit geeigneter JK
Grundierung vorstreichen und mindestens 2 mm dick mit geeigneter JK Spachtelmasse
spachteln. Grundierung und Spachtelmasse gut durchtrocknen lassen.

Verarbeitung:

I. Klebstoff geeigneter Zahnspachtel gleichm@Big auf den Untergrund auftragen und
entsprechend Auftragsmenge und Raumklima abliiften lassen. Nur soviel Klebstoff auf-
tragen, wie innerhalb der Einlegezeit belegt werden kann.

klif'—-—
=9
]

E ,::-___mﬂ T

Technische Daten:

GebindegroBe: 18 kg
2. Belag einlegen und vollflachig gut anreiben oder anwalzen. Auf gute Benetzung der  pajettenfaktor: 33 Stiick
Belagsriickseite achten. Verlegte Fliche nach ca. 25 Minuten nochmals anreiben bzw.  F, pe: Hellbraun
anwalzen. Belag: Verbrauch:
3. Klebstoffverunreinigungen in frischem Zustand mit Wasser entfernen. PVC-Belige: ca. 350 g/m?
Zahnung A 2
CV-Belage: ca. 300 g/m?
Zahnung A |
Textilbelage: ca. 450 g/m?
Zahnung B |
Linoleum, ca. 450 g/m?
max 2,5 mm: Zahnung B |
Spachtelmassen JK 27 Trock
rocknungszeiten:
K10
) 7 Abliiftezeit: ca. 10 bis 20 Min.*
ki v Einlegezeit: ca. 10 bis 25 Min.*
JK13 v Belastbar: nach ca. 24 Std.*
JKI5 v Verarbeitungs-
JK 16 v temperatur: nicht unter 15 °C
K17 v Relative Luftfeuchte: nicht iiber 75 %
- Endfestigkeit: nach ca. 3 Tagen*
JK 19 Fix v
*Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte
Bodenbelige JK 27
. . . . . o
Textilbelige (Synthetischer Zweitriicken) v e H.
Nadelvlies x ot
Webware x
= GISCODED | -
Naturfaserbelige x Losemittelfrei
PVC-Belige v EMICODE EC | PLUS -
CV- Bel‘zige / Sehr emissionsarm
PVC-Designbelige x
Linoleumbeldge bis 4 mm (in Bahnen) O (max. 2,5 mm Dicke)
2-Schichtparkett (z.B. 7 x 50 cm) x Jordan GmbH
3-Schichtparkett (z.B. 20 x 220 cm) x
Stabparkett (ab 14 mm Dicke) x .
E gepriiftes
Massivholzdielen (bis 220 cm Lénge, 14—22 mm Dicke) x Bauproduk

/Hauptanwendungsbereich O Méglicher Anwendungsbereich % Kein Anwendungsbereich




JK 30

Multiklebstoff All-In-One

JK 30 — Multiklebstoff All-In-One

Art.-Nr. 170035

Dispersionsklebstoff fiir viele elastische und textile Bodenbeldge

Sehr breit einsetzbarer Dispersionsklebstoff mit schnellem Anzugsvermégen und
hoher Kraftentwicklung fiir PVC-Designbeldge, PVC-/CV-Beldge, Linoleumbelige in
Bahnen bis 3,2 mm, Textilbeldge mit samtlichen Riickenausstattungen, maBstabile und
nicht extrem storrische Nadelvliesbeldge, Webware, Wandbeldge und vieles mehr. Mit
ersichtlich haftklebrigen Eigenschaften und einer langen Einlegephase. Nur fiir den In-
nenbereich.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die
Haftung beeintrachtigen. Untergrund schleifen, griindlich absaugen, mit geeigneter JK
Grundierung vorstreichen und mindestens 2 mm dick mit geeigneter JK Spachtelmasse
spachteln. Grundierung und Spachtelmasse gut durchtrocknen lassen.

Verarbeitung:

I. Klebstoff mit geeigneter Zahnspachtel gleichmaBig auf den Untergrund auftragen und
entsprechend Auftragsmenge und Raumklima abliiften lassen. Nur so viel Klebstoff auf-
tragen, wie innerhalb der Einlegezeit belegt werden kann.

2. Belag einlegen und vollflachig gut anreiben oder anwalzen. Auf gute Benetzung der
Belagsriickseite achten. Verlegte Flache nach ca. 25 Minuten nochmals anreiben bzw.
anwalzen.

3. Klebstoffverunreinigungen in frischem Zustand mit Wasser entfernen.

By o g

Technische Daten:

GebindegroBe: 14 kg

Palettenfaktor: 33 Stiick

Farbe: Wei3

Verbrauch:

CV-/PVC-Belage:  270-310 g/m?
Zahnung A |

PVC-(Design-)Belage: 310—360 g/m?
Zahnung A2

Textilbeldge /

Linoleumbelige: 360-430 g/m?

Zahnung B |
Nadelvlies /
Webware: 500-600 g/m2
Spachtelmassen JK 30 Zahnung B |
1o 4 AT ca. 101 0 Ming
zeit: . i in.
K v EinI:g:z:it: z: IObisS 40 Min.*
JK13 A Belastbarkeit: nach ca. 24 Std.*
JKI5 v Verarbeitungstemp.:  nicht unter |5 °C
JK 16 v Relative Luftfeuchte: nicht iiber 75 %
JK 17 v Endfestigkeit: nach ca. 3 Tagen*
JK 19 Fix v *Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte
Bodenbelige JK 30
Textilbelige (Synthetischer Zweitriicken) v ’@’m H.
Nadelvlies v &
Webware v
Naturfaserbelige x f;fecﬁng?ei' -
PVC-Belige v EMICODE EC | PLUS -
CV-Belige v Sehr emissionsarm
PVC-Designbelige v
Linoleumbelage bis 4 mm (in Bahnen) O (max.3,2mm)
2-Schichtparkett (z.B. 7 x 50 cm) x g Eﬁi@
3-Schichtparkett (z.B. 20 x 220 cm) x "
Stabparkett (ab 14 mm Dicke) x Emssionsgeprifics . -
Massivholzdielen (bis 220 cm Lénge, 14—22 mm Dicke) x Bauproduk

fHauptanwendungsbereich O Maglicher Anwendungsbereich % Kein Anwendungsbereich




JK 32

Montageklebstoff

JK 32 - Montageklebstoff Art.-Nr. 14716

Bau- und Montageklebstoff mit extremer Anfangshaftung.

Universell einsetzbarer Hybrid-Polymer Klebstoff fiir den Innen- und AuBenbereich.
Zur Verklebung von Profilen, Sockelleisten, Eckschutzschienen, Akustikplatten, Kabel-
kanidlen und fiir Reparaturarbeiten an Parkettflichen. Bei vielen Anwendungen keine
zusitzliche Fixierung notwendig. Geeignet auf mineralischen Untergriinden, Holz, Ke-
ramik, Metall, Hart-PVC und Styropor.

Untergrundvorbereitung: -

Der Untergrund muss fest, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die mn g

Haftung beeintrichtigen. Trenn- und Sinterschichten u.d. durch geeignete MaBnahmen -
_—

zu entfernen.

Verarbeitung:
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur mind. 5 °C (optimal 15 °C). JK 32 kann mit ~ Technische Daten:

Hand-, Akku- oder Druckluftpistole verarbeitet werden. Klebstoff raupenformig auf ~ GebindegroBe: 300 ml

den vorbereiteten Untergrund auftragen. Die zu verklebenden Teile direkt in den Kleb- ~ Verpackungseinheit: 12 Stiick

stoff einlegen und gut andriicken. Die Einlegezeit betrigt maximal 5 Minuten (stark  Farbe: WeiB

abhingig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Verbrauch: je nach Anwendung
Lagerung: 12 Monate in der un-

geoffneten Kartusche
Verarbeitungs-
temperatur: nicht unter 5 °C
Untergrund- und

Raumtemperatur
Temperatur-
bestindigkeit: -40 bis +80 °C
Spez. Gewicht: ca. 1,30 kg/I
Einlegezeit: ca. 5 Min*
Durchhirtung: ca. 3 mm /24 Std. *
Abbindung: Uber Luftfeuchtigkeit

Relative Luftfeuchte: zw. 30 % und 90 %

*Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte




Werkzeug

Moltoprenwalze GroBe Art.-Nr.

Einsatzbereich: Fiir die Verarbeitung von wasserl6slichen 25 cm 2010114
Grundierungen und Voranstriche

Qualitatsmerkmale: Nahtlose feinporige Schaumstoffhiilse

vollflachig auf dem Walzenkorper verklebt, einseitig leicht

abgerundet fiir ansatzfreies Arbeiten

JOKA Universalwalze GréBe Art.-Nr.

Einsatzbereich: Fiir die Verarbeitung von I6semittelhaltigen 25 cm 2010115
und wasserl&slichen Grundierungen/Voranstrichen

Qualititsmerkmale: 12 mm Nylon Florhéhe, I6semittelbesténdig,

nicht fusselfrei und flussigkeitsdicht

\

Rihrwerk Xo | HF-R Art.-Nr.

Kompakte |-Gang-Maschine fiir vielfiltige Mischaufgaben bis Volumen 1010113
von 40 Litern pro Mischung. Das ideale Modell fiir viele kleine Jobs.

Aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung.
Hochleistungskomponenten fiir langen und zuverldssigen Einsatz. Mit

Gummipuffern an den Ecken fiir verbesserten Schutz und Schnell-

wechselkupplung HEXAFIX® (nur bei zutreffendem Modell); Made in

Germany. Im Set mit WK-Rihrer 120 HF fiir Mortel aller Art, Putz,

Estrich, Kleber uvm.

Technische Daten: Leistung: 1150 Watt / 230 Volt~ /5 A,
Lastdrehzahl: 680 min’', Max. @ Riihrer: 120 mm,
Mischmenge: bis 40 Liter, Gewicht: 5,3 kg,
Werkzeuganschluss: HEXAFIX®,

Set-Rihrertyp: WK 120 HF

Rihrwerk Xo 4 HF-R Art.-Nr.

Leistungsstarkes und robustes 2-Gang-Riihrwerk fiir universelle An- 1010115
forderungen. Dynamische Kraftentfaltung und durchzugsstark in allen

Materialviskosititen; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition

und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro

Mischung betrigt 65 Liter; mit Gummipuffern an den Ecken fiir ver-

besserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX® (nur bei

zutreffendem Modell); Made in Germany. Im Set mit WK-Riihrer

140 HF fiir Mértel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm.

Technische Daten: Leistung: 1500 Watt / 230 Volt~/ 6,5 A,
Lastdrehzahl: I. Gang: 450 min"'/ 2. Gang: 620 min"'

Max. @ Rihrer: 140 mm

Mischmenge: bis 65 Liter, Gewicht: 6,3 kg,
Werkzeuganschluss: HEXAFIX®

Set-Riihrertyp: WK 140 HF

Hexafix-Nachriistsatz zum Anschluss auf M-14 Gewinde Art.-Nr.
Mit diesem Adapter koénnen Sie problemlos lhre vorhandenen 8010024
Rihrwerke auf das Schnellanschlusssystem HEXAFIX® umriisten.

f,l



Werkzeug

Kombi-Adapter Art.-Nr.
Passend zu Rithrwerk 1010 Watt Xo | (Artikel 1010013) und 8010025

Rihrwerk 1300 Watt Xo 4 (Artikel 1010014)

/& Umristung von HEXAFIX®-Maschinen auf M 14 Gewinde

Rihrer KR 120 HF / KR 140 HF GroBe Art.-Nr.
Rihrer mit hohen Scherkriften fiir Spachtelmassen Lange: KR 120 HF:
@ (z.B. JOKA, INKU, UZIN, Mapei) und Kleb- und Dichtmassen 590 mm 8010031
Mischwirkung: Verwirbelung KR 140 HF:
Anschluss: HEXAFIX® 8010032

Riihrer KR 120 HF: Mischmenge: 15-25 kg
Riihrer KR 140 HF: Mischmenge: 25-35 kg

Estrich-Rakel GréBe Art.-Nr.

- Rostfreies Stahblatt mit Stielhalter und Klemmleiste 560 mm 2010043
- Zum Verteilen selbstverlaufender Spachtelmasse

‘L, - Unter der Klemmleiste kénnen die Zahnleisten einfach
= eingeklemmt werden.

Estrich-Rakel mit verstellbaren Stiften GroBe Art.-Nr.

Blatt und Klemmleisten aus rostfreiem Stahl, Zweikomponenten- 560 mm 2010041
ﬁ; griff, komplett mit Stielhalter, zwei verschraubte Stifte zur genauen
& Héhenjustierung

Verlangerungsstange Uni-Move GroBe Art.-Nr.
Durch das Spezialgelenk wird die Verlangerungsstange Uni-Move zu 56 mm 2010150
einem unverzichtbaren Hilfsmittel. Diese Verlingerungsstange konnen
Sie dank dem Universalstielhalter Uni-Move an jedes gingige Rakel mit

] Bohrungen fiir einen Stielhalter montieren (siche Beispiel).

Lieferumfang:
2 m Universalverlangerung inkl. Uni-Move Halterung, ohne Rakel

Glatt-/Ausgleichskelle Chromstahl GréBe Art.-Nr.
- Blatt aus extrem verschleissfestem und rostfreiem Chromstabhl 500 x 2010214
- Héchste Verschleissfestigkeit 120 mm

- Aluminiumsteg
- heller (Natur-) Holzgriff

Entliftungsroller GroBe Art.-Nr.

Losemittelbestandig, zum Entliiften von Bodenbeschichtungen 250 mm 2010031

—)’/' oder selbstverlaufenden Spachtelmassen 500 mm 2010032
« Stachellinge: 30 mm
w

Lieferumfang:
Entliiftungsroller, Alu-Hohlgriff, Spritzschutz



Werkzeug

Nagelsohlen Art.-Nr.

Zum Begehen von frischen Bodenbeschichtungen oder selbst- 5010010
verlaufenden Spachtelmassen, |6semittelbestindig

JK 114 Randdammstreifen GroBe Art.-Nr.

Die Randdammstreifen, 50 mm hoch / 5 mm breit, sind 25 Ifm. 9010013
selbstklebend und dadurch einfach und schnell zu montieren.

[T = 4
MH,

Mutterspachtel mit 2-K Griff GroBe Art.-Nr.

Rostfrei mit 2-Komp. Griff 210 mm 2021002

“ Ermiidungsfreies Arbeiten durch flexibles Blatt und 280 mm 2028002
ergonomisch geformten Griff, I3 cm hohes Blatt

-
=

|

Zahnleisten GréBe Art.-Nr.
m Zahnung: RI 560 mm 2056010
T ——— Zahnung: R2 560 mm 2056020
T TTrrrrre Zahnung: R3 560 mm 2056030
Zahnleisten

beidseitig gezahnt, nach TKB = — @ Breite Breite
VE 10 St., Lieferung in Kunststoffbox =~ TKB _/_\_ W_ N_ W_ 2l cm 28 cm

Al 0,5 1,5 I 55° 2022111 2022811
A2 1,3 1,7 1,4 55° 2022112 2022812
BI 2,6 24 2,0 55° 2022121 202282l
B2 2,0 3,0 2,55 55° 2022122 2022822

BII 7.9 6, 5,0 60° 2022131 2022831




Werkzeug

Thermohygrometer LVT 5

Art.-Nr.

Messung von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit (RH).
Automatische Berechnung des Taupunktes.

Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturdifferenzen.
Lieferumfang:

Messgerat LVT 15, Batteriepack, Handkoffer, Gebrauchsanleitung,
Oberflachenfiihler OF-02

Feuchtigkeitsmessgerat Universal VI-D4 Professional

6010031

Art.-Nr.

Fiir die Benutzung bei Feuchtigkeitsmessungen von Untergriinden
ausgelegt. Zerstorungsfreies Feuchtemessverfahren bei gleich-
zeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Genauigkeit des Mess-
ergebnisses. Geeignet fiir die Vorpriifung der Belegreife von
Baustoffen bei CM-Messungen. Messbereiche: Betriebstempera-
turbereich: 5° C bis zu 40° C, Genauigkeit: £0.5 %, Verfugbare
Skalen: Concrete / Carbide Method / Relative Scale / 15.3 Scale.
Lieferumfang: Messgerit V1-D4, Batteriepack, Handkoffer, Ge-
brauchsanleitung

Stecknadelmesselektrode fir Holz

6010032

Art.-Nr.

Passend zu Feuchtigkeitsmessgerit Universal VI-D4
(Artikel 6010032)

CM-Gerat CLASSIC im Alukoffer

6010033

Art.-Nr.

JK-Clean Reinigungstiicher

Lieferumfang:

- Mechanisches Manometer mit Druckbereich bis 2,5 bar

- Geeichte Druckflasche mit Oberflichenthermometer

- Prizise digitale Taschenwaage bis 200g mit Auflésung 0.05g

- 25 genormte Ampullen mit 7.0g (+ 140mg) Calciumkarbid
nach DIN 18560-4,

- 3 gepriifte Ampullen mit 1.00g Wasser (+/-1 %), -

- Komplettes Werkzeugset fiir Probennahme sowie die Proben-
aufbereitung

6020240

Art.-Nr.

|deal zum Entfernen von Fetten, Farben, Harzen usw.

- Die Tiicher sind auf einer Seite abrasiv und geeignet
fir die Handereinigung

- Die weiche Seite der Tiicher eignet sich fiir die Reinigung
von Werkzeugen und Oberflichen

- JK Clean verfiigt iiber einen angenehmen Zitrusduft

Mit 120 Tiichern tiber 50 % mehr Inhalt gegeniiber

handelsiiblichen Boxen.

5070014
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